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Nr. Produktname / name 
System / system 

Art der Prüfung, test description Prüfbericht 
Nr. 
Datum 

Test description Bemerkungen 

Comments 

620 Floor   4602 / ABS 402 Druck-, Biegezugfestigkeit 
Schleifverschleiß nach Böhme 

99/285 I/LA 
11.10.2001 

Compressive and flexural 
strengths, wear resistance 
according to Böhme 

German 

 

625 Floor   4610 /  ABS 410 Druck-, Biegezugfestigkeit 
Schleifverschleiß nach Böhme 

99/285 G/LA 
11.10.2001 

Compressive and flexural 
strengths, wear resistance 
according to Böhme 

German 

626 Floor   4610 /  ABS 410 
Floor   4710 / Floor   4770 
Polyment 1450 / Kopf N 

OS-8 
Haftung und Schichtdicken 
auf Floor 4610 / ABS 410 

P 3122 
19.12.2002 

Bond strength and layer 
thicknesses on Floor 4610 / ABS 
410 

German 

 Floor   4610 /  ABS 410 
Floor   4710 / Floor   4770 
Polyment 1450 / Kopf N 

OS-8 
Haftung und Schichtdicken 
auf Floor 4610 / ABS 410 

P 3122-E 
19.12.2002 Bond strength and layer 

thicknesses on Floor 4610 / ABS 
410 

English 

628 Floor   4610 /  ABS 410 Wasserdampfdurchlässigkeit   P 3141
21.03.2003 Water vapour permeability  

629  Floor   4610 / ABS 410 Wasserdampfdurchlässigkeit   P 3141-E
21.03.2003 Water vapour permeability English 

630  Floor   4630 / ABS 430 Druck-, Biegezugfestigkeit 
Schleifverschleiß nach Böhme 

99/285 J/LA 
11.10.2001 Compressive and flexural 

strengths, wear resistance 
according to Böhme 

German 

631 Floor   4610 / ABS 410 
Floor   4770 / 
Kopfversiegelung N 
Absandung 0,4-0,8mm 
nachrollen frisch in frisch 

Haftzugfestigkeit, 
Chemikalienbeständigkeit 
Schichtdicken 
Griffigkeit 
Verschleißprüfung 
Gleitreibungsbeiwert 

P 3396 
30.09.2003 Bond strength, chemical 

resistance, layer thicknesses,  
wear test,  

Prüfungen in Anlehnung 
an die Rili SIB 2001 

test in accordance to 
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632 Floor 4610 / ABS 410 Chlorid Penetration  Chloride penetration RA/AA/03050
2 A 
Lund 
Universität, 
Schweden 

Englisch 

632/1 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Chlorid Penetration 

 
Chloride penetration 

210903-L 
 

zu Prüfbericht Nr. 632 

633 Floor 4610 / ABS 410 Verschleißprüfung nach 
BCA 

 Aston
Services 

 

Januar 2003 

EN 13892-4 BCA Verschleißtest 

für Estrichmassen nach EN 13813 

633/1 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
BCA Test 

 
BCA test 

251103-L 
 zu Prüfbericht Nr. 633 

634 Floor 4630 / ABS 430 Wärmeausdehnungszahl   Thermal expansion 1131503
2003-06-26 
Cementa 
Research 

English 

634/1 Floor 4630 / ABS 430 Werksbescheinigung 
Wärmeausdehnungszahl 

 
Thermal expansion 

131103-L 
 zu Prüfbericht Nr. 634 

635 Floor 4610 / ABS 410 Wärmeausdehnungszahl   Thermal expansion 1131503
2003-06-26 
Cementa 
Research 

English 

635/1 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Wärmeausdehnungszahl 

 
Thermal expansion 

141103-L 
 zu Prüfbericht Nr. 635 

636 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Beständigkeit gegen 
Mineralöl, Diesel, und Tausalzlösung 

 
Resistance against mineral oil, 
diesel and deicing salt solutions 

230104-L 
23.Januar 
2004 
 
 

LC Leimen 

7 Tage bei Raumtemperatur 

637 Floor 4630 / ABS 430 Werksbescheinigung 
Beständigkeit gegen 
Mineralöl, Diesel, und Tausalzlösung 

 
Resistance against mineral oil, 
diesel and deicing salt solutions 

220104-L 
22.Januar 
2004 
 

LC Leimen 

7 Tage bei Raumtemperatur 
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638 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Griffigkeit ähnlich einer 
Betonoberfläche 

anti slip effect  171103-L 
17.November 2003 
 

TKB Leimen 

Allgemeine Aussage 

639 Floor  4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Frost-Tau-Widerstand 
TP BE-PCC 

 
Freeze thaw resistance 
TP BE-PCC 

181103-L 
18.November 2003 
 

LC Leimen 

Haftzugfestigkeit nach 56 Zyklen 

640 Floor 4630 / ABS 430 Werksbescheinigung 
Ableitwiderstände 
10 mm ABS 430 

 
Conductivity 
10 mm ABS 430 

201103-L 
20.November 2003 
 

LC Leimen 

nach DIN EN 1081 

641 Floor 4630 / ABS 430 Werksbescheinigung 
Ableitwiderstände 
10 mm ABS 430 

 
Conductivity 
10 mm ABS 430 

211103-L 
21.November 2003 
 

LC Leimen 
nach DIBt Zulassungsgrundsätze (ZG) 
DIN 28052-6 

642 Floor   4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Ableitwiderstände 
10 mm FLOOR   4610 / ABS 
410 

 
Conductivity 
10 mm ABS 430 

241103-L 
24.November 2003 
 

LC Leimen 

nach DIN EN 1081 

643 Floor 4610 / ABS 410 Werksbescheinigung 
Ableitwiderstände 
10 mm FLOOR   4610 / ABS 
410 

 
Conductivity 
10 mm ABS 430 

261103-L 
21.November 2003 
 

LC Leimen 
nach DIBt Zulassungsgrundsätze (ZG) 
DIN 28052-6 

 


